
 

Сторінка 1 з 2 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХІМАНАЛІЗ" 

IBAN: UA293052990000026007006807292, АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

 

         03028,   м. Київ, пр-т Науки, буд. 41, оф. 326 
     код за ЄДРПОУ 39098305 

        Тел: (044) 238-20-26 
                 E-mail: info@himanaliz.ua   Web: www.himanaliz.ua 

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ 
№ 5206 від 06 жовтня 2025 р. 

 

Замовник: Шевченко Тарас Григорович 

Зразок: Серпантеніт. Проба надана Замовником.  

Мета: Визначення заявлених показників 

 
Визначення хімічного складу досліджуваних зразків, проводили в діапазоні від 

магнію (12Mg) до урану (92U), за допомогою ідентифікації вторинного 

характеристичного рентгенівського випромінювання напівпровідниковим детектором 

на приладі EXPERT 3L. 

Результат визначення елементного складу зразка наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. Елементний склад наданого зразка. 

№ 
з/п 

Показники, одиниці виміру Результати аналізу 

1 2 3 

1  Оксид алюмінію (Al2О3), % 0,8413 

2  Оксид кремнію (SiО2), % 36,3754 

3  Оксид кальцію (CaО), % 0,0476 

4  Оксид титану (TiО2), % 0,0856 

5  Оксид міді (CuО), % 0,1989 

6  Оксид марганцю (MnО), % 0,1607 

7  Оксид заліза (Fe3О4), % 50,5247 

8  Оксид нікелю (NiО), % 8,9029 

9  Оксид цинку (ZnО), % 0,2027 

10  Оксид стронцію (SrО), % 0,0137 

11  Оксид хрому (Cr2О3), % 1,4376 

12  Оксид арсенію (As2O3), % 0,0378 

13  Оксид ітрію (Y2O3), % 0,0071 

14  Оксид цирконію (ZrO2), % 0,0186 

15  Оксид магнію (MgO), % 1,1231 

16  Оксид ніобію (Nb2O5), % 0,0201 

17  Оксид рубідію (Rb2О), % 0,0023 
 

Для визначення фазового складу зразки аналізували на рентгенівському 
дифрактометрі Rigaku із автоматичним пошуком сполук по наявній кристалографічній 
базі даних. Результат визначення фазового складу зразка наведено на Рис. 1. 
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Рисунок 1. Дифрактограма зразка. 

 

Висновок: Виходячи із одержаного елементного складу зразка основними 

складовими є оксиди заліза, кремнію та нікелю із домішками сполук хрому, магнію та 

алюмінію. Фазовий склад вказує на основну частину із фаєліту (силікат заліза 44%), 

кварцу (31%), муасаніту та оксиду нікелю. 

 

Генеральний директор 

Кунгурова О.В.                    ____________ 

 
 

 
*** 

1. Результат аналізу відноситься виключно до наданого зразку, та не гарантує загальну якість продукції. 

2. Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про 

судову експертизу.  

3. Тиражування, копіювання та використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється. 
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