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СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ 
№ 6340 від 06 травня 2026 р. 

 

Замовник: Шевченко Тарас Григорович 

Зразок: Метал. Проба надана Замовником. 

Мета: Визначити марку сталі зразка розмірами: 50×35×30 мм. 
 

Таблиця 1. Результати аналізу. 

№ Показники, одиниці виміру Результати вимірювань 

1 2 3 

1.  Сірка (S), % 0,0300 

2.  Кремній (Si), % 0,4927 

3.  Хром (Cr), % 0,1665 

4.  Марганець (Mn), % 1,2071 

5.  Залізо (Fe), % 97,7425 

6.  Мідь (Cu), % 0,1770 

7.  Алюміній (АІ), % 0,0301 

8.  Фосфор (Р), % 0,0153 

9.  Титан (Ті), % 0,0118 

10.  Ванадій (V), % 0,0046 

11.  Кобальт (Со), % <0,0485 

12.  Нікель (Ni), % 0,0802 

13.  Миш’як (As), % 0,0101 

14.  Цирконій (Zr), % 0,0015 

15.  Ніобій (Nb), % 0,0015 

16.  Молібден (Мо), % 0,0291 
 

Наданий зразок відповідають малолегованій марганцевій сталі, найближчий аналог 

17Г1С. 
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1. Результат аналізу відноситься виключно до наданого зразку, та не гарантує загальну якість продукції. 

2. Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про 

судову експертизу.  

3. Тиражування, копіювання та використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється. 


